


Lahenduseks on topieemaldaja kasutamine. Kui olete topieemaldajaga kaks korda moéobli Ule kainud, siis
tavaliselt uusi toppe enam ei teki.

4.10 Varvide migratsioon

Vérvide migratsioon tdhendab seda, et molekulide abil toimub varvide Ulekandumine. Molekulid liiguvad
tumedast varvist heledamatesse varvidesse. Seetdttu voib teatud aja jooksul heledama varvi peale ilmuda
tume toon. Varvide migratsioon voib toimuda kohe, kui heledamad toonid (naiteks valge voi hall) puutuvad
kokku tumedamate toonidega (nditeks must, sinine, punane). See voib juhtuda naiteks siis, kui asetate
valgele diivanile punase padja, nii et valgel diivanil tekib punane kuma.

Seda pole voimalik valtida ja seda ei saa enam mingil viisil puhastada. Seetdttu on alati parem piirata kahe
polsterduskanga/PU/naha varvide kontrastsust.

4.11 Kulumine

lga kangas kulub. Sellist mdobliriiet, mis ei kuluks, ei ole veel leiutatud. Oluline on meeles pidada, et
polsterdusega tugitool voi diivan kulub rohkem voi vahem soltuvalt sellest, kui intensiivselt seda
kasutatakse.

4.12 Polsterduse hooldus ja puhastamine

Nii nagu koiki igapdevaselt kasutatavaid materjale, tuleb ka tugitoolide ja diivanite polsterdust regulaarselt
puhastada ja hooldada. See tdhendab, et plekid ja muu mustus tuleb eemaldada nii kiiresti kui véimalik, et
polsterdus seda sisse ei imaks.

Korralik puhastamine ja hooldamine suurendab teie tugitooli véi diivani praktilist vaartust. Jargmised juhised,
nduded ja ndpunaited kaivad kangaga polsterdatud tugitoolide ja diivanite kohta.

Hooldamisel ja puhastamisel on oluline erinevus:

e Hooldus on vajalik mistahes polsterduse korral. Seda saab vérrelda inimeste igapdevase kehahooldusega.
See tdhendab, et igapadevasel kasutamisel tekkiv mustus (tolm, kokkupuutest tulenev mustus) tuleb
eemaldada regulaarselt tolmuimejaga (madala imemisvdimsusega) ning selle jarel tuleb pinda harjata
pehme harjaga kiudude suunas. Lisaks sellele tuleb polsterdust aeg-ajalt pluhkida niiske - mitte liiga marja -
seemisnahast lapiga, sest keskkUttega ruumides on dhuniiskus sageli liiga vaike. Niiskus hoiab kiud elastsena
ja avaldab positiivset mdju polsterduse vastupidavusele.

e Puhastamine on vajalik ainult erakordse maardumise korral, nditeks vaikeste nn dnnetuste korral, mis
véivad juhtuda koduses keskkonnas (jook kukub Umlber, toidu- véi vereplekid jne).

Kangaste jaoks on valja toodtatud spetsiaalsed puhastus- ja kaitsevahendid. Klsige edasimUujalt nende
toodete kasutusjuhendit ja omaduste kohta.

4.13 Plekkide eemaldamine

Pohimotteliselt on plekieemaldus sellele spetsialiseerunud ettevétete t66. Kuid kui jalgite teatud tingimusi,
voite plekke ka ise eemaldada. Kahtluse korral soovitame teil pddrduda professionaali poole. Suuri
maardunud laike, nditeks toiduplekke, on kdige parem eemaldada lusika v&i noa niiri serva abil. Arge
proovige mitte mingil juhul kuivanud plekke kGiintega ara kraapida, kuna niimoodi vdite kangakiudusid
kahjustada.

Vedelikke on kdige parem eemaldada absorbeeriva lapiga, kuid sellega tuleks pinda ainult patsutades
kuivatada, mitte héoruda. Jargmiseks on soovitatav proovida polsterdust leige veega (umbes 30 °C)
puhastada, kasutades PH-neutraalset Sampooni vdi kangapalsamit (vaadake toimimisaegu plekitabelist).
Arge puhastage polsterdust majapidamises kasutatava puhastusvahendiga, sest happed kahjustavad kangas
olevaid kiude. Oluline on puhastades liikuda serva poolt keskele, et plekki mitte suuremaks muuta ja valtida
ringide teket. Kui soovite siiski kasutada puhastusvahendit, drge kandke seda kohe plekile.

Esmalt proovige toodet varjatud alal, et n&ha, kas varv jadb plUsima. Kasutage pehmet valget lappi ja ainult
kastke seda puhastusvahendi sisse. Kui on antud spetsiaalsed puhastusjuhised (néiteks kui kangale on
lisatud plekikaitse), tuleb neid puhastamisel jargida. Reeglina peaks puhastamine olema hdlpsasti teostatav
ilma liigset survet avaldamata.

Parast plekkide eemaldamist voite kogu polsterduse dmblusest dmbluseni niiske lapiga Ule pUhkida, et
valtida ringide teket kangale. Jargmisena peate eemaldama kuiva lapiga puhastusvahendi ja harjake
polsterdust uuesti. Tugitool voi diivan peab enne uuesti kasutamist taielikult &ra kuivama. Parast kuivamist
tdmmake polsterdus tolmuimejaga Ule ja seejarel harjake pehme harjaga.



4.13.1 Plekieemalduse soovitused veluuri, korvpunutise ja mikrokiust kanga puhul

Pleki tiilip
Pastapliiats
Olu

Veri (kuivanud)
Veri

VOi

Narimiskumm
Sokolaadipiim/piim
Susi

Koorega kohv
Joogid/manhl
Munavalge/munakollane
Valjaheited/uriin
Toit

Rasv

Tint

Huulepulk
Alkohol
Kuaunelakk

Varv

Varv (6li baasil)
Parfldm

Rooste
Salatikaste
Kingaviks

Tahm

Tee

Marker

Okse

Vaha

Puhastamise soovitus (vaata A-G)

é

Plekid, mille saab veega eemaldada

A Kllma veega, vajaduse korral jarelpuhastus
Sampooni ja vesilahusega. Arge kasutage
kuuma vett, sest valgud tahkuvad.

B Tooddelge leige vee ja Sampooni lahusega.
Kui plekid parast seda ei kao, vbite parast
kuivatamist neid téddelda puhastusvahendi
vOi plekieemaldajaga.

C Arge laske plekkidel kuivada! Téédelge kohe
leige vee ja Sampooni lahusega.

o

/ O\

Plekid, mida ei saa veega eemaldada

D Tdddelge lahusti, naiteks puhastusvedeliku,
lakibensiini voi méne muu tavalise
plekieemaldajaga.

E Arge kasutage triikraudal Murendage plekki nii
palju kui véimalik ja eemaldage ettevaatlikult.
Seejarel toddelge plekki mitu korda
puhastusvedelikuga.

Hoiatus: sameti puhul esineb pinnakahjustuste oht.

F Konsulteeriga spetsialistiga..

G Niisutage valge lapp sidrunhappelahusega
(lahustage 1 triiki supilusikatais sidrunhapet
100 ml kGilmas vees) ja toéddelge sellega plekki.
Toodelge plekki servapoolt keskele lilkudes.
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5. NAHKPOLSTERDUS

5.1 Natural products
Valides nahkpolsterduse, valite kauni loodusliku toote. See on vastupiday, stiilne ja seda on tldjuhul lihtne
hooldada. Médblikatete jaoks kasutatakse kdige ilusamaid/taiuslikumaid nahkasid.

Nahal on iseloom ja rikkalik valimus ning iga nahatUkk on teisest erinev, tadpselt nagu inimesed.

Seetdttu voite oma mddblikatte pealt leida selliseid looduse marke nagu putukahammustused, okka-

v&i okastraadi kriimustused, sarvevditluse margid, kriimustused, kaelakortsud, hé&rdumisjaljed,
pigmentatsioonilaigud, ebalhtlased nahastruktuurid ja venitusarmid. lga nahatUkk koosneb erinevatest
osadest, millel on veidi erinev iseloom: looma kaelal on kortsud, kdhupool on pehmem ja seljakllg kédvem.
See on ehtsa naha eripara, mis eristab seda sUnteetilistest imitatsioonidest. Need spetsiifilised omadused
varieeruvad nahatUkkide |dikes ja annavad nahale ainulaadse iseloomu. Need loomulikud margid tekivad
looma elu jooksul ja jddvad parast naha parkimist ndhtavaks. Eriti naha puhul, millele ei lisata tdiendavat
varvikihti (nn aniliinnahk), on looduslikud isedrasused selgelt nédhtavad.

Koikide omadustega on arvestatud, et tagada materjali pikaajaline ja lihtne kasutamine. Kasutamisel nahk
alati natuke venib, tekitades volte ja kortse. Nahk on tundlik rasva ja higistamise suhtes, samuti tuleb
kaitsta nahkmodblit otsese paikesevalguse eest. Varvierinevused toornahkade vahel on paratamatud, sest
iga nahk imab varvaineid erinevalt. Taisaniliinnaha puhul on vastastikused varvierinevused palju suuremad
kui pigmenteeritud nahkade puhul. Seda peamiselt seetdttu, et pigmenteeritud nahk on kaetud varvainega,
aniliinnaha puhul aga varv imendub otse nahka. Pigmenteeritud naha puhul kulub ka rohkem varvainet kui
aniliinnaha puhul. Pigmenteeritud nahk on seetdttu rohkem kaetud, mis muudab selle paremini kaitstuks ja
tanu sellele puUsib ka varv paremini. Varvierinevused on valtimatud.

1. pildil on ndha veetilk pigmenteeritud lehmanahal. Vesi ei tungi nahka.
2.-4. pildil on naidatud sama katse avatud pooridega nahal (pool- voi taisanilinnahk).

5.2 Nahatiiiibid

Aniliinnahk

Aniliinnahk on kaitsmata, hingav naturaalne nahk. Seda tUlpi nahk on eranditult trumlis téddeldud ja
mdnikord on sellel kerge labipaistev viimistluskiht. Selline t&dtlus annab aniliinnahale ilusa loomuliku
valimuse ning vaga sileda ja pehme pinna. Ebakorrapdrased nahastruktuurid, putukahammustused,

okastest voi okastraadist tekkinud kriimustused, sarvel®dgi margid, kriimustused, (kaela) kortsud, kriimud,
pigmendilaigud ja venitusarmid annavad sellele nahatlUUbile loomuliku ja iseloomuliku volu. Varvierinevused
on seda tUupi naha puhul valtimatud ja annavad sellele ainulaadse iseloomu. Aniliinnahk on eriti tundlik mus-
tuse, rasva ja niiskuse suhtes. Mida rohkem seda kasutatakse, seda kulunum see valja ndeb. Aniliinnahka saab
kdige paremini puhastada/hooldada nubuknaha komplektiga.

Poolaniliinnahk

Poolaniliinnahk varustatakse parast trummelvarvimist kergelt pigmenteeritud kaitsekihiga. See annab
seda tUUpi nahale rahuliku valimuse ja on vaga kasutajasdbralik. Ebakorraparased nahastruktuurid,
putukahammustused, okastest voi okastraadist tulenevad kriimustused, sarvelddgi margid, kriimustused,
kaelakortsud, héordumisjaljed, pigmendilaigud ja venitusarmid on tanu sellele véhem nahtavad.
Kasutamisel hakkab seda tUupi nahk rohkem laikima. Poolaniliinnahka saab kdige paremini
puhastada/hooldada nahahoolduskomplektiga.

Puhas aniliinnahk: poorid on selgelt ndhtavad, Poolaniliinnahk: poorid on selgelt ndhtavad, kuid
nahale pole kantud vérvkatet. nahale on kantud 6huke vérvikiht.

5.3 Vdrvierinevus

Kui otsustate hiljem tellida uue sama véarvi ja/vdi kvaliteediga mddblieseme, voib juhtuda, et uue madbli
varvus on teie olemasoleva mddbli omast pisut erinev. See tuleneb sellest, et igal toornahal on erinevad
omadused. Varv vbib naha teatud osades (seljal, kaelal, kdhul) erinevalt peale jddda. Toornaha tekstuuri
erinevuste tottu voib vary ménes kohas osutuda tumedamaks, mdénes piirkonnas olla aga heledam.



Siin mangivad rolli ka loomade looduskeskkond ja toitumine, mis voivad mdjutada naha struktuuri.
Véarvierinevused muudgisalongi mudelite voi ndidiste ja tarnitud mddbli vahel on alati véimalikud ja pole
kaebuste esitamise pdhjuseks.

5.4 Kortsude tekkimine

Nahk on looduslik toode, see on looma nahk, mis saab oma [6pliku valjandgemise eri protsesside (parkimise)
tulemusel. Nahk koosneb kiududest, mis on vaga tihedalt pdimunud, see maarab naha tugevuse ja
vastupidavuse. See kiudude struktuur séltub looma péaritolust, kliimast, tdust, vanusest, soost ja toitumisest.
Kiudude struktuur maarab ka kortsude tekke istumismoddbli kasutamisel. Taiendavateks teguriteks on:

- keha avaldatav surve

- kehasoojus

- kasutamise kestvus

- kehakaal

- hooldus (ebapiisav hooldus laseb nahal liigselt &ra kuivada, mis muudab
selle jaigemaks ja seetdttu tekivad ka teravamad kortsud)

Eelnevalt mainitud tegurid koos naha loomuliku iseloomuga (nahk hingab) naitavad, et kortsude tekkimine
diivanil on valtimatu. See on mddblinaha tdédtlemisele ja kasutamisele omane nahtus. Muidugi ei tohiks see
mobjutada teie istumismodbli kvaliteeti.

5.5 Polsterdusnaha hooldamine ja puhastamine

Nahkpolsterduse varvi ja elastsuse kaitsmiseks soovitame istemddblit mitte paigutada otsese paikesevalguse
katte ega radiaatori I&hedale. Nii valdite varvi kahjustamist ja naha dehtdratsiooni. Vaid vdhese pingutusega
voite oma kaunist nahkmoodblit nautida aastaid. Tavaline igapdevane hooldus piirdub tegelikult vaid niiske
(loodusliku) seemisnahkse lapiga plUhkimisega. Soovitame teil votta selleks eraldi seemisnahkne lapp, millel
ei oleks seebi ega puhastusvahendi jadke. Samuti soovitame kasutada destilleeritud vett. Olge teravate
esemetega nagu vodd, pandlad ja tdmblukud ettevaatlik. Need véivad nahka kahjustada.

5.5.1 Higistamine ja ravimid

Iga inimene ja tema keha on erinevad. On normaalne, et keha eraldab higistades teatud koguse vedelikku.
Higistamine on muidugi tervislik, kuid higi sisaldalb ka mitmeid keemilisi aineid, mis véivad vaga aeglaselt,
kuid jarjekindlalt méjutada naha kaitsekihti ja nahka ennast. Teatud ravimid véivad higi kaudu pdhjustada
keemilisi reaktsioone. On teada moningad juhtumid, kus sellised reaktsioonid mojutasid tugevalt naha
kaitsekihti. Sellisel juhul garantii ei kehti.

5.6 Plekkide eemaldamine

Nahale valgunud aineid on kdige parem eemaldada tdddeldes pinda pleki valisdarest sissepoole. Seejarel
patsutage plekki lapi voi puuvillase lapiga ja pUhkige see seemisnahkse lapiga Ule. Tavaliselt piisab pleki
tootlemiseks leigest veest ja leelisevabast seebist.

6. POORDTOOLID

Ette- voi tahapoole istudes voite tunda vaikest ,liikumist”. Tooli toru ja istme vahele peab jadma vaike ruum,
et tool hélpsamini pddrieks. Kui toru paigaldada pddratavale alusele tinedamalt, oleks pddramisfunktsioon
liiga jaik.



7. KORDUMA KIPPUVAD KUSIMUSED

Kiisimus:
Meie diivani kattekangal on juhuslikud laigud. Kas see on normaalne?

Vastus:

Me nimetame seda varjutuseks voi kiusuuna purustamiseks. Ménikord ilmuvad kangale ldikivad laigud. Need
on juhuslikud laigud, mis ndevad vélja, nagu oleks kangale voolanud vett. Ménes kohas ei jookse kiud Uhes
ja samas suunas. Soltuvalt sellest, kuidas te kanga pinda vaatate, Ukskdik, kas see on topiline voi karvane,
naib kanga varvus olevat tuhmunud. Varjutamisel (tumenemisel) pole tuhmumisega midagi pistmist. See on
optiline efekt, mis muutub koos vaataja asendiga kanga suhtes.

Rahvusvaheliselt ei loeta seda mdodblisektoris tootmisdefektiks.

Kiisimus:
Minu tugitooli polsterdus on juba lamedaks muutunud. Kas see on normaalne?

Vastus:

Teie kehasoojuse, kehakaalu ja niiskuse tagajarjel vdoivad kohevad kangad kiiresti lamedaks muutuda.
Kui see juhtub, voite soovitud ala(sid) auruga téddelda voi katta need pooleks tunniks niiske lapiga ning
seejarel harjake sametpinda pehme harjaga. Arge kasutage seda meetodit stinteetilisel sametil! Seejarel
laske sellel kuivada vahemalt kuus tundi. Olge Senill-, polUakruul- ja polUamiidldngadega kdrgel
temperatuuril ettevaatlik.

Kiisimus:
Minu diivanile on tekkinud topid. Kas ma saan diivani valja vahetada?

Vastus:

Ei, sest peaaegu kdik segakiududega polsterduskangad vanuvad (muutuvad topiliseks) suuremal voi
vahemal maaral. See tdhendab, et kiupallikesed (voi topid, nagu te neid nimetate) tulevad kanga kuljest
lahti. See on normaalne n&htus, mis ei avalda kvaliteedile negatiivset mdju. Kdéige parem on topid
eemaldada topieemaldajaga (saadaval majapidamistarvete poes).

Kiisimus:
Meie istmepadjad pole nii mugavad kui need, mis muugisalongis olid. Miks see nii on?

Vastus:

Teie tugitooli voi diivani istmete vastupidavus vaheneb aja jooksul séltuvalt sellest, millise taidismaterjali
te valisite, eriti kui istute diivanil voi tugitoolis sageli pikka aega samas kohas. Teatud hetkel venib
polsterdus vélja ja istmed I6tvuvad. See on tavaline reaktsioon tugitooli voi diivani puhul ja selle parast

ei pea muretsema. Uus diivan voi tugitool voib esialgu tunduda pisut kdvem kui meie salongis katsetatud
mudel. Tavaparasel kasutamisel kaob see tunne IUhikese aja jooksul ja teie istmed muutuvad sama
mugavaks kui need, mis salongis olid.

Kiisimus:
Miks on minu porolooniga istumis- ja seljapadjad muutunud lUhikese aja jooksul tunduvalt pehmemaks?

Vastus:

Seda nimetatakse porolooni loomulikuks vajumiseks. Poroloon muutub aktiivses kasutuses IUhikese aja
jooksul kuni 20% pehmemaks. Selle tingib porolooni struktuurist istumise surve tottu valjuv 6hk, mis jai sinna
kinni tootmisprotsessi kdigus. Porolooni loomulikku vajumist ei kasitleta reklamatsioonina.

Kiisimus:
Kahel meie uuel tugitoolil on tekkinud kortsud. Teistel toolidel kortse ei ole. Kuidas see vdimalik on?

Vastus:

Kortsude teke on normaalne nahtus, millel pole midagi pistmist teie
(nahk)moobli kvaliteediga. Asjaolu, et kaks tugitooli on kortsus ja teised
pole, on ilmselt tingitud asjaolust, et istute sageli just neil kahel

tugitoolil, mitte teistel. Soovitame teil istuda vaheldumisi kdikidel toolidel.

Kuidas diivani pikema eluea nimel diivanipatju regulaarselt kohendada,
skdnneeri juuresolev QR-kood:
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